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Anlaggningsspecifika krav vid mottagning av avfall
- Mortsjon Bergtakt Katrineholm

Allméant

For generella krav vid mottagning av avfall inom NCC Industry AB, se dokument
"Generella krav vid mottagning av avfall”. Vid fragor eller behov av ytterligare
information kontakta platschef eller din lokala séljare.

Avfallstyper
Anlaggningen har tillstdnd att ta emot nedanstaende avfallsslag.

Avfallsslag Avfallskod Avfallstyp notering
17 05 04 Jord och sten (bygg- och rivning)
Jord, sten och 17 05 08 Sparballast
schaktmassor 19 1302 Fast avfall fran efterbehandling av jord
2002 02 Jord och sten (insamling)
170101 Betong
17 01 02 Tegel

Betong, tegel,

Klinker, keramik 17 01 03 E:inkjr.och kerat:nik i
17 01 07 an nlnge.lr av betong, tegel, klinker
och keramik
Returasfalt 17 03 02 Bitumenblandningar

Jord, sten och schaktmassor
Anlaggningens tillstand ger tillatlighet att ta emot massor med en hogsta
fororeningshalt; Kanslig Markanvandning (KM)?*.

Returasfalt
Returasfalt som tas emot pa anlaggningen ska vara fri fran stenkolstjara och ha en
halt av summa PAH-16 underskridande 70 ppm.

Betong

Betong far ej innehalla spar av PCB-fogar, bldbetong, asbest eller annan férorening.
Betong ska vara ren fran tra, plast, cellplast och annat isoleringsmaterial, samt fran
tapetrester och tjarpapp. Anlaggningen tar inte emot malad betong.
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